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(54) Состав для упрочнения гидрозакладочного массива

(57) Формула изобретения
Состав для упрочнения гидрозакладочного массива, содержащий карбамидную

смолу и изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид при следующем соотношении
компонентов, мас.%: карбамидная смола марки КФ-МТ-15 плотностью 1,257 г/см3 -
83,3 и изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид плотностью 1,203 г/см3 - 16,7.

Стр.: 1

R
U

2
7
6
9
0
0
7

C
1

R
U

2
7
6
9
0
0
7

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2769007

	Биб.поля
	Формула

